kamalic

Muros y plafones de PVC

Ficha Técnica R
Moldura Pecho paloma Descripcion:

Perfil de PVC rigido con recubrimiento de pelicula
de PVC para decoracion de interiores.

Peso Estandar: 0.203 kg/m (+/- 3%)
Composicion Base:

 PVCVirgen S
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Empaque:
Piezas por ] del Estiba Maxima
Polietileno 6.01 x 0.10
k Tubular x 0.04 6.30 5 j

Datos Téchnicos:

Resultado

I Absorcién de Agua I ASTM D-570 || 1.01%

| Propagacién de la Flama | ASTM E84 || CLASE B

| Contenido de Plomo [| cPs-CH-E1002-08.3 ||  No Presentado

| Contenido de Pftalatos || cPsc-cH-c1001-09.4 ||  No Presentado

| Contenido de Formaldehido || GC/MS |[ No Presentado

I Contenido de BPA \ GC/Ms |[" No Presentado

| Contenido de Cadmios |[ cpsc-cH-E1002-08.3 || No Presentado
| Acetona | | Se Reblandece
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Nameros de Reportes:

Certificado por SGS - so74aa7pPOl
- SDFS2307004232FF



